e POLBIOTECH LABORATORIUM Sp. z o.0.
POLB'UTECH PPNT, ul. Rubiez 46, budynek B
tel.: +48 61 822-73-53
e-mail: laboratorium@polbiotech.pl
www.polbiotech.pl F05.8-PO-03 wyd. 2 z dnia 26.08.2024 .

laboratorium

ANALIZA CIEPEA SPALANIA | WARTOSCI OPALOWE)
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR.: SPR/123/2024/09/09/KAL

Zleceniodawca: XXX

ADRES
DATA ZLECENIA: NUMER ZLECENIA: DATA OTRZYMANIA PROBKI: DATA ROZPOCZECIA BADAN: DATA ZAKONCZENIA BADAN:
09.09.2024 123 09.09.2024 09.09.2024 09.09.2024
DATA SPORZADZENIA SPRAWOZDANIA Z BADAN: 09.09.2024 OSOBA POBIERAJACA: Zleceniodawca
MIEJSCE POBRANIA: POLBIOTECH STAN DOSTARCZONYCH PROBEK: Bez uwag
POBOR PROBEK DO BADAN (IDENTYFIKACJA METODY): Nie dotyczy CEL BADAN: Inny
IDENTYFIKACJA PROBEK / MATRYC (KODY): Np.: PELLET
METODY BADAK: Oznaczenie kalorymetryczne: warto$¢ opatowa i ciepto spalania [NA] (PB-09 wyd. 1 z dnia 12.07.2021), Wilgo¢ catkowita [NA] (PN-EN ISO 18134-1);
: Popidt [NA] (PN-EN 1SO 18122); Ciepto spalania i warto$¢ opatowa [NA] (PN-C-04375-2)

Wyniki analiz probki w stanie powietrzno-suchym:
WYNIK JED_| NIEPEWNOSC
Wilgo¢ przemijajaca n.b. %
Wilgo¢ higroskopijna: 6,5 %
Wilgo¢ catkowita: 6,5 %
Wilgo¢ analityczna 6,5 %
Popidt analityczny: 1,0 %
Popidt roboczy: 1,0 %
Czesci lotne: n.b. %
Ciepto spaj\Iania w stanie 18536 Ve £ 25
analitycznym:
Wartos¢ o;.)alowa W stanie 17286 Ve £ 5
analitycznym:
Wartos¢ opatowa w stanie 17286 Ve £ 5
roboczym:

Uwagi:
1. Podane wyniki odnosza sie wytgcznie do otrzymanych i badanych prébek; 2. Bez porozumienia z Laboratorium — sprawozdanie z badan moze by¢ kopiowane jedynie w catosci;
3. [NA] — badanie nieakredytowane; 4. Informacje podane przez klienta: 0SOBA POBIERAJACA, IDENTYFIKACJA PROBEK / MATRYC, CEL BADANIA

Diagram poréwnawczy z wartoSciami referencyjnymi wartosci opatowej réznych paliw”

Warto$¢ opatowa w Ml/kg
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Badana probka  Wegiel brunatny Torf Drewno opatowe Stoma Brykiet/Pellet  Brykietyzwegla  Mial weglowy  Wegiel kamienny  Ekogroszek Koks Olej opatowy benzyna  Gaz plynny propan-

brunatnego i butan
kamiennego

Y Wartosci referencyjne na podstawie dokumentu "Warto$ci opatowe (WO) i wskazniki emisji CO2(WE) w roku 2016 do raportowania w ramach Wspdlnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do
Emisji za rok 2019" (mos.gov.pl)

INTERPRETACJA WYNIKOW BADAN [NA]: SPRAWOZDANIE Z BADAN AUTORYZOWAL[Y]:

Objasnienia: Stan roboczy prébki - stan w ktérym prébka trafi do kotta (w tym przypadku stan
powietrzno-suchy). Stan analityczny - stan, w ktérym znajdowata sie prébka uzyta do analiz (w
tym przypadku stan powietrzno-suchy).
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